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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Anwendbarkeit der in Anlage 1 genannten
Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 13162:2009-02.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst finf Seiten und eine Anlage.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-23.15-1408 vom 27. Marz 2013. Y
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens iber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originaifassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dentsches Institut
fiir Bautechnik

Z35160.13 1.23.15-58/13



Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-23.15-1408 Seite 3von 5| 17. Juli 2013

] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Anwendung von werkméRig herge-
stelten Dammstoffen aus Mineralwolle (MW) mit CE-Kennzeichnung nach der Norm
DIN EN 13162,

Die Ddmmstoffe haben die Bezeichnungen geméaR Anlage 1, Abschnitt 1.
Die Dammstoffe werden in dem Herstellwerk gemaR Anlage 1, Abschnitt 2, hergestellt.

1.2 Anwendungsbereich
Die Dammstoffe dirfen als Warmedammung entsprechend den Anwendungsgebieten nach
der Norm DIN 4108-10? verwendet werden.

Die Dammstoffe dorfen entsprechend der im CE-Kennzeichen angegebenen Klasse A1 nach
DIN EN 13501-1° und dem gefithrten Nachweis des Glimmverhaltens als nichtbrennbare
Baustoffe verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Allgemeine Anforderungen
Die Démmstoffe miissen den Anforderungen der Norm DIN EN 13162 in Verbindung mit der
Norm DIN 4108-10? entsprechen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

21.2 Wirmeleitfahigkeit
Im Rahmen der Produktion darf die Warmeleitf&higkeit A; nach DIN EN 13162 einen Grenz-
wert der Warmleitfahigkeit Agen, nNicht Gberschreiten. Der Wert Agen, ist im Rahmen des
Ubereinstimmungsnachweises nach Abschnitt 2.3 festzulegen.

21.3 Brandverhalten
Die Dammstoffe dirfen nicht glimmen. Sie missen bei der Priifung im Brandschacht nach

der Norm DIN 4102-16* die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe nach DIN 4102-1°,
Abschnitte 5.2.2.5 a) und d) erfiillen.

Die nominale Rohdichte der Mineralwolle muss minimal 14 kg/m? und darf maximal 32 kg/m?
betragen. Bei Produkten mit einer Nenndicke < 25 mm darf die Rohdichte maximal 70 kg/m?
betragen.

Die Rohdichte ist nach der Norm DIN EN 1602° zu bestimmen.

1 DIN EN 13162:2009-02 Wamedémmstoffe fur Geb&ude; WerkméBig hergestellte Produkte aus Mineral-
wolle (MW); Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2008

2 DIN 4108-10:2008-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden; Tell 10: Anwendungs-
bezogene Anforderungen an Warmedammstoffe; Werkm#Rig hergestelite Wirme-
dammstoffe

3 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukiten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

4 DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16; Durchfuhrung von Brand-
schachtpriifungen

B DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anford
rungen und Prifungen

DIN EN 1602:2013-05 Wiérmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deyfgche
Fassung EN 1602:2013

Z35160.13 1.23.1%
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Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der unter Abschnitt 1.1 genannten Dammstoffe sind die Bestimmungen
des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung
Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigefiigte Etikett muss vom
Hersteller zusétzlich zur Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm DIN EN 13162" mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der L&nder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.
Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:
- Zulassungs-Nr.: Z-23.15-1408
- Kurzzeichen fir das Anwendungsgebiet nach DIN 4108-102
- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A

"Bauprodukt glimmt nicht"

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das unter Abschnitt 1.1 genannten Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundiage einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle und einer regelméRigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung
des Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmq_ngszertiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises sind von der Zertifizierungsstelle auf der
Grundlage der vorhandenen Werte der Warmeleitfahigkeit A; nach der Norm DIN EN 13162
der Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Ag.en, Nnach Abschnitt 2.1.2 und der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit A nach Abschnitt 3 festzulegen.

Der fur den jeweiligen Démmstoff festgelegte Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agren, SOWiE
der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A sind im Ubereinstimmungszertifikat anzu-
geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteiten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolie

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 13162' sowie die beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten zusétzlichen Regelungen des Pruf- und Uberwachungsplanes, die
Bestandteil dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Fremdiiberwachung

In dem unter Abschnitt 1.1 genannten Herstellwerk sind die werkseigene Produktionskon-
trolle und die Einhaltung der Kennzeichnung durch eing.Eremdiberwachung regelmaRig zu
Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. >

1.23.15-58/13
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Frank Ifflander

Fir die im Rahmen der Fremdiberwachung durchzufithrenden Prifungen, Kontrollen und
Auswertungen gelten die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Regelungen
des Pruf- und Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes von Bauteilen gilt fur die
unter Abschnitt 1.1 genannten und nach Abschnitt 2.2.2 gekennzeichneten Dammstoffe der
Bemessungswert der Wérmeleitfahigkeit entsprechend der Norm DIN V 4108-47, Tabelle 2,
Zeile 5.1, Kategorie Il, fur den nach Abschnitt 2.3.1 festgelegten Grenzwert der Warmeleit-

fahigkeit Agrens.

Referatsleiter
Dentsches Institut
flir Bautechnik
N
7 DIN V 4108-4:2007-06 Wameschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; Teil 4: Wamme- und feuchte-

Z35160.13

schutztechnische Bemessungswerte

1.23.15-58/13



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Bautechnik
Anlage 1
1 Bezeichnungen der Dammstoffe nach Angabe des Antragstellers
| 1 | Climowool
2 Herstellwerk

Climowool GmbH
Werk Bernburg
Weststralte 1
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Materialpriufanstalt Hannover MI A‘

Bauwesen und Produktionstechnik HANNOVER

il
Bestatigung I"II |

Nr. P-NDS04 — 176225
Uber die Durchftihrung der Fremdiiberwachung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Die bauaufsichtlich anerkannte Priif- Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik Hannover (MPA HANNOVER)

bestatigt fur die Bauprodukte
Warmedammstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162

des Herstellers Climowool GmbH
fur das Herstellwerk Bernburg

die Durchfiihrung der Fremdiberwachung nach Abschnitt 2.3.3, einschlieRlich der Kontrolle der werks-
eigenen Produktionskontrolle nach Abschnitt 2.3.2, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)
Z-23.15-1408 (gultig bis 01.12.2017).

Erlauterung:

Zur Umsetzung des EuGH-Urteils RS C-100/13 erfolgt eine Novellierung der Musterbauordnung (MBO)
und die Einftthrung einer Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV-TB). Diese sehen die
Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) fur harmonisierte Bauprodukte nicht
mehr vor. Bereits erteilte abZ kénnen weiterhin als qualifizierte technische Dokumentationen fir die Beur-
teilung der Verwendbarkeit gegentiber der Bauaufsicht auch nach der Umstellung der Landesbauordnun-
gen herangezogen werden, sofern die enthaltenen Nebenbestimmungen, also die Fremduberwachung
und die werkseigene Produktionskontrolle, erfillt sind. In einigen Vollzugshinweisen der zustandigen
Ministerien der Lander wird die Méglichkeit aufgezeigt, den Nachweis bauaufsichtlicher Anforderungen
durch eine ,pruffahige technische Dokumentation” zu fithren, die sich u.a. auf eine abZ berufen kann,
deren Befristung abgelaufen ist.

Da ein Ubereinstimmungsnachweis, sowie eine U-Kennzeichnung fur harmonisierte Bauprodukte mit CE-
Kennzeichnung seit dem 16.10.2016 nicht mehr moglich sind, bestatigt dieses Schreiben die Durch-
fuhrung der Fremdiberwachung auf bauaufsichtlichen Grundlagen als Nachweis gegeniber Bauauf-
sichtsbehoérden, Planern, bauausfiihrenden Unternehmen und Bauherrn. Damit verbunden hat der Her-
steller die zweimal jahrliche Prifung aller anwendungsspezifischen Eigenschaften in den ausgewiesenen
Klassen, Stufen und Nennwerten unter Beriicksichtigung einer Gruppenbildung nach EN 13172 Abs. 4
mit der Uberwachungsstelle vertraglich vereinbart.

Diese Bestitigung wurde auf Grundlage des Uberwachungsvertrages vom 15.03.2014 ausgestellt
und kann als Nachweis bis zum 31. Marz 2018 verwendet werden.

Hannover, den 30. Oktober 2017

Leiter der Uberwachungsstelle
In Vertretung

Tl

(ORR Dipl.-Ing. Restorff)

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger Stralle 3 - 30167 Hannover

Bearbeiter ORR Dipl.-Ing. Restorff ;
Direkt  +49 511 762-2240 : &) Niedersachsen
E-Mail b.restorff@mpa-hannover.de « DAKKS

Internet  www.mpa-hannover.de e ruzsaalia m Notifizierte Stelle
D-PL-11220-01-00 0764



